Bei Verwendung
von Kunststoff gilt
immer zu beachten:

W Kondensat W Witterung
W Hitzestau und Nasse  m Beliiftung

Welche Dachneigung habe ich?

Tipp: Mit einem nach 100 cm um 90° abgewinkelten Meterstab I4sst sich
die Steigung leicht ermitteln.
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Allgemeine Verlegehinweise

Die Platten sollten vor Sonnenlicht und Nasse geschiitzt und dement-
sprechend gelagert werden (Wichtig: PVC siehe Anmerkung auf Seite 34).
Fiir Schaden, die durch unsachgemaBe Lagerung entstehen, ibernehmen
wir keine Haftung. Um Verfarbungen, Verformungen und Rissbildungen
durch Warmestau zwischen den Platten zu verhindern, empfehlen wir
folgende Lagerung: Die Platten sollten auf ebener Unterlage, gut belliftet
gelagert werden und mit wasser- und lichtundurchldssigen hellen
Abdeckungen, z.B. einer weiBen PE-Folie abgedeckt werden. Transport-
verpackungen sind bei ldngerer Lagerdauer zu entfernen, um die Platten
wie oben beschrieben lagern zu konnen.

Vor Montage bitte beachten:

Vor Einbau sollte abgeklart sein, ob Genehmigungen von Behorden
ndtig sind!  Unsere Anleitungen sind  Empfehlungen  jahrelanger
Erfahrungen,  entsprechend  unserem  neuesten  Wissenstand,
jedoch tragt die Verantwortung fiir Ausfiihrung und Konstruktion der aus-
fihrende Unternehmer.

Unterstiitzungsabsténde fiir Stegplatten bei 75 kg/m?

) ) Unterstlitzungs-
: Starke Plattenbreite
Material . : abstand
in mm inmm .
in mm
PC-Doppelsteg 10 1050 1900
980 6000
Alle PC-Dreifachsteg 16
1200 2250
) ohne Priifung,
Nova-Lite 16 980 . )
keine Garantie
980 7000
PC-Fiinffachsteg 25
1200 3000
980 ohne
X-Tra stark 16
1200 3000
PC Reflect 32 1250 7000
Alle Acrylglas 16 980 6000
Doppelstegplatten
1200 4000
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Die Dachneigung der Stegplatten sollte mindestens 10° betragen.

Ein Beschlagen der Hohlkammern ist kein Reklamationsgrund, da die Bil-
dung von Kondensat in den Kammern der Stegplatten nicht vermeidbar ist.
Acrylglas und Polycarbonat sind minimal gas- und dampfdurchldssig, da-
durch kann es durch feuchte Luft in den Hohlkammern zu deren Beschlagen
und Kondenswasserbildung kommen. Bei fachgerechter Montage wird das
Kondensat zur Traufe abgefiihrt und tropft aus den geschlitzten Abschluss-
profilen ab. Die Hohlkammer trocknet wieder aus. Vereinzeltes Eindringen
von Insekten in die Hohlkammern der Stegplatten ist nicht auszuschlie-
Ben und ist kein Garantiefall. Gewisse Gerdusche, die durch Ausdehnung
der Platten entstehen, konnen nicht vermieden, jedoch durch Verlegung in
geeigneten  Profilsystemen  gemindert werden. Bei unterschiedlichen
Lieferungen  konnen, durch Verwendung verschiedener Rohstoffe,
Farbabweichungen auftreten. Werkseitige MaBabweichungen von +/-4%
in Lange und Breite sind im Rahmen der Toleranz. AuBerdem kann es
durch Temperaturschwankungen zwischen Zuschnitt und Auslieferung zu
variierenden Langen kommen, welches kein Beanstandungsgrund ist. Bei
Breitenzuschnitten  konnen sich die Stegplatten in der Lénge leicht
krimmen. Eine geringfligige Verdnderung der Aluminium-Profile behalten
wir uns vor.

Vorbereitung der Unterkonstruktion fiir Stegplatten

Planen Sie |hre  Unterkonstruktion  sorgfaltig. Verwenden Sie
verwindungsarmes Material, bei Holzkonstruktionen zum  Beispiel
Leimholz. Bei der Planung der Binderabstande rechnen Sie bitte wie
folgt:

Der Abstand der Profile betrdgt von Profilmitte zu Profilmitte Plattenbreite
+ 3 ¢m bzw. 4 cm (bei Zevener Sprosse). Bei einer 98 cm breiten Platte
bedeutet dies, dass der Abstand 101 cm bzw. 102 cm (bei Zevener
Sprosse) von Mitte Profil zu Mitte Profil betrdgt. Dieses gilt auch flir die
Randsprosse. Die Unterkonstruktion ist entsprechend anzuordnen. Ist
Ihre Unterkonstruktion breiter als das von Ihnen verwendete Profil, so ist
die der Stegplatte zugewandte Seite reflektierend anzulegen. Verwenden
Sie zum Beispiel Alu-Klebeband oder eine weiBe Dispersionsfarbe.
Denken Sie daran: Verwenden Sie keine l6sungsmittelhaltigen Farben
oder Weich-PVC in  der Nahe von Stegplatten (chemische
Unvertraglichkeit). Das Anbringen von Dammstoffen oder Verschalungen
im direkten Kontakt an der Unterseite der Stegplatten ist nicht zuldssig.
Beim zusétzlichen Anbringen von Sonnenschutzeinrichtungen muss ein
Abstand von mind. 40 cm - abhéngig von Qualitit der Platte sowie der
RaumgroBe und Beliiftung eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung



Allgemeine Verlegehinweise

dieser Hinweise besteht die Gefahr von Verformungen, Risshildungen oder - : . A S / ,,
Verfarbungen. Das Begehen von Stegplatten ist nur auf Laufbohlen zuldssig. a8 o L / //
Zuschnitte lassen sich am geeignetsten mit einer schnell laufenden 7 . p

Handkreissége mit Metallségeblatt vornehmen. 7 / i

Vorbereitung der Stegplatten

Bevor Sie die Platten, wie in den Montageanleitungen der Profile
beschrieben, verlegen koénnen, mussen die Stegplatten entsprechend
vorbereitet werden.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie an beiden Seiten rundherum ca. 10 cm
vom Rand. Entfernen Sie die Folie noch nicht ganz. Zum einen
schiitzen sie dadurch die Platte wahrend der Montage, zum anderen
konnen Sie durch den Aufdruck auf der Folie beim Einbau die
Wetterseite erkennen. (Polycarbonat einseitig UV-bestandig -
Ausnahme PC-Crystal-Blu: beidseitig UV-bestandig.) Nach der
Montage bitte die Folie sofort ganzlich entfernen.

2. VerschlieBen Sie jetzt die beiden Enden der Platte wie folgt
(Kammerverschluss): Die obere Stirnseite verschlieBen Sie zum
Schutz vor Schmutz und zur Unterbrechung der Luftzirkulation mit
unserem Alu-Klebeband. Um einen dauerhaften Verschluss zu gewéhr-
leisten driicken Sie jetzt das in der entsprechenden Starke und Linge
gewdhlte Alu-Abschlussprofil, ungeschlitzt, auf die obere Stirnseite
Uber das Alu-Klebeband. Die der Traufe
zugewandten Seite, darf nicht abgeklebt
werden. Driicken Sie lediglich das in der
richtigen Stirke und Lé&nge gewdhlte
Alu-Abschlussprofil, geschlitzt, auf die
Kammern.

3. Achtung: Beachten Sie bei der Montage unbedingt die Ausdehnung
von Stegplatten! Die Platten dehnen sich in der Linge pro Meter ca.
5 mm aus. Da die Platten im Traufbereich durch den Bremswinkel
(siehe Montage Verlegeprofile) in der Ausdehnung in eine Richtung
gezwungen werden, muss bei der Montage das Ausdehnungsspiel
beim First oder Wandanschluss entsprechend berticksichtigt werden.

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, zégern Sie nicht uns
anzurufen oder schauen Sie auf unseren Internetseiten unter
www.von-lien.de.

Genaue Anleitungen fiir die verschiedenen Platten- und Profilvarianten
finden Sie auf den ndchsten Seiten.
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